Forbo Monel (10 I)

Do recznego czyszczenia i konserwacji Marmoleum i PVC

Regularne czyszczenie

e Odkurzy¢ szczotka lub sciereczka do kurzu

e Usung¢ plamy srodkiem Monel i (wilgotnym) mopem
Czyszczenie okresowe

e Odkurzy¢ szczotka lub Sciereczka do kurzu

e Zmy¢ $rodkiem Monel i mopem

e Nalozy¢ powtoke roztworem srodka Monel i mopem

e Pozostawi¢ do wyschniecia

Konserwacja okazjonalna

e Wyszorowaé szczotkg z uzyciem srodka Monel

e Zebrac brudng wode wycieraczkg lub odkurzaczem wodnym
e Splukac czystg wodg i (wilgotnym) mopem

e Natozy¢ mopem powtoke roztworu $rodka Monel

e Pozostawi¢ do wyschniecia

Roztwoér

e Powloka Monel: 0.5 I w 10 . wody

* Monel moze by¢ takze stosowany zamiennie do Cleaner: 0.25 | srodka
Monel w 10 |. wody

Odnawianie powloki Topshield ( tylko na Marmoleum/Artoleum)

Forbo TopRemover (10 I.)

Do odnawiania powtoki TopFinish na Marmoleum

Usuwanie

* Natozy¢ srodek TopRemover w odpowiednim rozciefnczeniu

e Nasacza¢ przez 10 minut

° Wyszor.owac': szczotkg lub maszyng jednodyskows z padem do
szorowania

e Zebra¢ brudng wode wycieraczka lub odkurzaczem wodnym

® Spiukaé czystg woda i (wilgotnym) mopem

* Pozostawi¢ do wyschniecia

Rozcieniczanie

e TopRemover w wodzie: 1:1

Forbo TopFinish (10 1.)

Do odnawiania TopFinish na Marmoleum

Usuwanie



Najpierw nalezy usung¢ uszkodzong powloke Topfinish srodkiem
TopRemover, zgodnie z instrukcja.

Odnawianie

e Natozy¢ TopFinish mopem wetnianym/o grubym miekkim wiosiu
e Pozostawi¢ do wyschniecia

Po tym zabiegu dziata¢ zgodnie z wybrang metodg czyszczenia;
Metoda mechaniczna Spray

o Wypolerowac na sucho padem do polerowania,

e Natozy¢ srodek Spray na catg powierachnie i wyczysci¢é maszyng
jednodyskowg z padem do polerowania

lub Metoda reczna Monel

e Natozy¢ mopem powloke roztworu srodka Monel

e Pozostawi¢ do wyschniecia.

Rozcienczanie

e TopFinish nie nalezy rozciericzaé¢



Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne metody codziennej pielegnaciji podtogi zmi ja do iej ia ilosci czyszczenia na
mokro poprzez zastapienie ich czyszczeniem na sucho. Przyktadem moga byé coraz czgdciej uzywane w tym celu
odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzigki nim praca ekip spr ji h jest duzo p

bardziej efektywna, a wplyw na srodowisko naturalne zminimali 1y. Mata ilo$¢ albo brak chemikaliéw i czysta
woda, wystarcza.

\‘.ﬂ. Perfor 8
Wskazowki ogbine b oo
b R Q
AR
Czys¢ wykladzine regulamie, ze wzgledu na higiene | wigksza efektywnost niz w przypadku czyszczenia okresowego.
Zawsze przestrizegaj instrukgji
Plamy z wyktadziny nalezy natychmiast zetrze¢ zaraz po ich pojawieniu sie, poniewaz mogq one przebarwic jej powierzchnig.
Niektdre rozpuszczalniki moga uszkodzi¢ wyktadziny elastyczne
Kotka z czarnej gumy lub gumowe zakoriczenia nég mebli i sprzetéw moga spowodowac odbarwienie wykiadziny.
Jasne kolory wymagajq czestszego czyszczenia.

zabrud:
Okoto B0% zanieczyszczeri, na ktére narazona jest wykladzina, przynoszone jest z zewnatrz. Moina to
zminimalizowac, stosujac mate wejéciowa odpowiednich rozmiaréw. Mniejsza iloé¢ zanieczyszczen dostajaca sie
przez wejécie zmniejsza wymagania konserwacyjne wykiadziny.

poliuretnem xp,

Czyszczenie codzienne
i Czyszczenie na sucho

Uzyj mopa deligatnie zwilzonego woda lub/i
detergentem aby woda nie zostawiata na wykladzinle
widocznego $ladu. Podloga powinna by¢ sucha po 15-20

{Usurh kurz | brud przy pomocy suchego mopa z widkna lub mikrofibry. LUB
Moina uzy¢ rownlez szczotki 2 migkkim, delikatnym wioslem.

sekundach,
Czyszczenie maszynowe
By oslagna¢ dobre rezultaty, nalety czydcié podloge przy uzyclu
maszyny czyszczaco-suszacej | szczotek lub pada. v
Zawsza chron swoja |
. , podk przykrywajac’
$rodki c: e: Utywaj 0 $érodka czyszczacego o pH 5-9 i4 qn:itm pnp::l'an’\,
Uwagal Zawsze stosuj sig do zalecers podanych na Instrukeji . twardy tektura lub.

podobinym materfatem
Usuwanie plam

Plamy nalety usuwac natychmiast, Czyici¢ miejscowo recznie za pomocy blatego/czerwonego pada | neutralnego detergentu (nle nalety
utywat rozpuszczalnikow). Nastepnie zmy¢ azysta woda,

utytkowania podiogi
2} Y L srodkiem okwasowoscl

e 1 "

Polerowanle na sucho: pH 3-5.

i3] Gdy widoczne stana sig oznaki zusycla, ywny yWr6 p go wygladu Jest
polerowanle na sucho. Najleple] przystapi¢ do polerowania na sucho zaraz po y na sucho
ogranicza ponowne sle Dla il 6w nalezy 7 dcig 500-1000
ii/] obrotéw na minute za pomoca blatego lub betowego pada. Im wyisza predkoé¢, tym wiekszy polysk. Czestotliwosc polerowania na sucho
2alezy od szybkosd zuiycia.
Wp Al g9 Kadziny | wid ych sladéw uzytk .
+ na mokro + pol na sucho

Nanles¢ rostwér srodka czyszezacege pH 10-11 na powlerzchnie wykladziny | odczekac 5-10 minut. Wyczyédé podioge za
pomocy jednotarczowe) maszyny szorujacej | pada, Natychmiast zebraé brudna wodg odkurzaczem. Nastepnie 2my¢ czysty
a

woda, Pozostawi¢ do ¢ na sucho 2godnie z Instruki e). Nie st ¢
twardych érodkéw akrylujacych, s g

W razie pytan prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett,
Powy2sze informacje moga ulec zmianie w przypadku prac nad tdepszeniem produktu,
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1.4.3 Instrukcja eksploatacji i konserwacji



instrukeija czyszczenia i konserwac]
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